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Abstraksi 

 

Berkembangnya kebutuhan akan material bahan di Era Globalisasi  juga semakin meningkat dan beragam yang 

diinginkan material baru dalam kehidupan sehari-hari. Material dari Aluminium Matrix Composites (AMC) memiliki 

pengaruh yang baik karena memberikan karakteristik ketahanan aus yang baikdibandingkan material lain. Seiring 

perkembangan jaman, penelitian tertuju pada penguat material dengan serat kontinu serta serat diskontinu. Komposit matrix 

aluminium ditambah SiCw dan Al2O3 untuk penguatnya, dibuat dengan 8 variasai yang terkelompok menjadi 2 yaitu 

alumunium persentasi 70% dan 60% . Proses pencetakan mengunkan cara metalurgi serbuk diberi  penekanan beban 

sebesar 25 kN dengan lama waktu 20 menit serta temperature sintering 450oC,  penelitian bertujuan agar dapat  mengetahui 

efek komposisi terhadap sifat 

kekerasan.Didapatkanhasilpenelitianbahwanilaikekerasanpadaspesimenujimeningkatdikarenakanpersentasekomposisibahan

SiCw yang semikinbanyakdiantarabahanpenguatlainnyayaitu alumina,dimananilaikekerasantertinggipadakomposisi Al 

60%,SiCw40%,Al2O30% denganNilai 46,327 VHN 

 

Kata Kunci : Komposisi, Aluminium, SiCw, Al2O3, Kekerasan. 
 

Abstract 

 

The growing need for material materials in the Era of Globalization is also increasing and the variety of new 

materials desired in everyday life.Materials from Aluminum Matrix Composite (AMC) have a good effect because they 

provide good wear resistance characteristics compared to other materials.Along with the development of the era, research is 

focused on reinforcing materials with continuous fibers and discontinuous fibers.Aluminum matrix composite plus SiCw and 

Al2O3 for reinforcement, made with 8 varieties grouped into 2 aluminum percentage 70% and 60%.The printing process uses 

a powder metallurgy method with a compaction load given at 25 kN for 20 min and 450oC sintering temperature. This study 

was conducted to determine the effect of composition on the nature of hardness.It was found that the value of hardness in the 

test specimen increased due to the percentage of SiCw material composition which made up a lot among other reinforcing 

materials ie alumina,, where the highest hardness value was Al 60%, SiCw40%, Al2O30% with 46,327 VHN 

 

Keywords: Composition, Aluminum, SiCW, Al2O3, Hardness. 
 

 

1. Pendahuluan 

Semakin berkembangnya kebutuhan dikehidupan 

era globalisasi ini juga semakin meningkat dan 

beragam yang diinginkan dalam pengembangan 

material baru dikehidupan sehari-hari, di harapkan 

dapat bergunadalam penggunaannya. Tersedianya 

material yang berkualitas dan sesuai kebutuhan 

sehari-hari terbatas, menimbulkan pemikiran 

pengembangan material melaului pembuatan material 

komposi tmenggunakan  perlakuan permukaan, 

sertapenambahan material sebagai penguat maupun 

rekayasasecara strukturalnya. Penelitian dan 

pengembangan tentang komposit matrik logam 

(Metal Matrix Composites /MMC) dimana terdiri dua 

bahan bahkan lebih pembuatanya serta berbeda pada 

level makroskopik membentuk komponen 

tunggal,sejak tahun 1960-an,dalam skala besar mulai 

dilakukan, juga didukung dengan ketersedian serat 

karbonwhisker,dan boron.Sehingga secara tak 

langsung keberhasilandalampenelitin komposit 

matrik berpenguat berkembang begitu pesat. 

Aluminium Matrix Composites (AMC)memiliki 

prospek yang lebihbaik karena mampu meberikan 

sifat karakteristik ketahanan aus yang 

baikdibandingkan material lain. Seiring berjalannya 

waktuhinggasaatini, perhatian tertuju pada penguat 

material dengan serat kontinu maupun serat 

diskontinu[1]. 
Untuk dapat meningkatkan nilai sifat kekerasan 

pada material logam diperlukan penambahan material 

penguat pada logam tersebut dengan menambahkan 

bahan material yang keras, seperti keramik yang akan 

digunakan antara lain :TiC Al2O3, SiCw, dan 

ZrO2.Bahan Material SiCw dapat mudah berikatan 

pada proses pencampuran serta tidak menimbulkan 

oksidasi pada Aluminium.[2].  

 Penelitian ini bermaksud untuk mencoba metode 

pengembangan Aluminium Matrix Composite(AMC) 

ditambahkan  SiC wisker dan Al2O3sebagaipenguat 

menggunakan metode metalurgi serbuk (powder 

metallurgi) dalam pencampuran bahan matrix dan 

penguat. Dimana dengan menggunakan teknik 

metalurgi serbuk ini dapat menggabungkan duasifat 

atau lebih  material menjadi satu sehingga didapatkan 

keunggulan sifat dari material  yang digabungkan. 

Kajian yang dilakukan dengan eksperimen di 

laboratorium untuk mengetahui karakter sifatbaru 

komposit meliputi : kekerasan, dan struktur mikro  

menggunakan alatScanning Electron Microscope 

(SEM). 
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Penelitian ini memiliki batasan

terdiridari material yang digunakan

aluminium ditambahkan penguat 

Komposit matrik alumunium berpenguat SiCw dan 

Al2O3 didasari pada fraksi berat (wt%) yaitu  60% 

:40% dan  70% : 30%. Gaya tekan pada benda uji 

diberikansebesar25 kN selama 20 menit

sifat mekanis yang diberikan adalah kekersan dan

didukung dengan pengamatan meng

Electron Microscope (SEM).Suhu ruangan pada saat 

penelitian dianggap konstan. 

2. Dasar Teori 

Material Komposit adalah campuran

terdiri dua bahan atau lebih, dimana

memiliki sifat kimia dan mekanik yang berbeda

kemudian menjadi satu material baru

sifat karekteristik yang baru. 

bahanterdiridariMatriksabagaipengikatd

yasebagaipenguatatauuntukmeningkatkankarakteristi

kkomposit yang diinginkan. Dengan

tersebut didapat materialbaru yang memiliki

lebih baik dari material tunggal penyusunnya.

komposit dapat digolongkan kedalam

berdasarkan bahan matriks yang

digunakan yaitu: 

1. Kompositbermatrikslogam(Metal Matrix 

Composite/MMC), 

2. Kompositbermatrikspolimer

Composite/PMC), 

3. Kompositbermatrikskeramik

Matrix Composite/CMC). 

Komposit bermatrik logamAluminium (AMCs) 

memberikan aplikasi yang begitu luas

bidang kehidupan, denganmenggunakanseratpendek, 

partikulitmaupunlaminat. Teknik yang digunakan

untuk dapat membuat komposit AMCs 

pada jenis matrik dan penguat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis

bahan matrik berada pada fasa cair, 

sebelum tambahkan dengan penguat. Se

dilakukanakan memberikan kelebihan

kekurangan sendiri, termasuk dengan

ekonomis dalam produksinya [3] 

Logam aluminium memiliki massa yang ringan

serta sifat mekaniknya, tahan 

pengantar listrik yang tergolong

Aluminiumdipergunakansangatluasdiberbagaikehidu

panjugasebagai material teknik[4]. 

bahan baku yang didapat dalam proses elektrolisa 

dan digunakan berdasarkandengan 

stoikiometri, yang banyaknya hingga

suatu massa. Pengguna lainnya

pembuatan bahan kimia, abrasive, 

Alumina (Al2O3) tergolang dalam

oksidadarialuminium yang didapatkanmelalui

pemurnianbauksit (Al2O3 x H

inidisebutsebagai Proses Buyer. Bahan

banyak digunakan untuk penguat

Bahaninimemilikikekerasan yang 
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batasan masalah yang 

terdiridari material yang digunakan adalah matrik 

 SiCw dan Al203 

penguat SiCw dan 

didasari pada fraksi berat (wt%) yaitu  60% 

Gaya tekan pada benda uji 

25 kN selama 20 menit. Pengujian 

sifat mekanis yang diberikan adalah kekersan dan 

mengunakan Scanning 

Suhu ruangan pada saat 

campuran bahan yang 

lebih, dimana pada setip bahan 

mekanik yang berbeda 

satu material baru serta memiliki 

karekteristik yang baru. Dari beberapa 

bahanterdiridariMatriksabagaipengikatdanbahanlainn

yasebagaipenguatatauuntukmeningkatkankarakteristi

Dengan penggabungan 

memiliki sifatnya 

penyusunnya. Maka 

kedalam tiga kelompok, 

matriks yang dipilih untuk 

(Metal Matrix 

matrikspolimer(Polimer Matrix 

keramik(Ceramics 

logamAluminium (AMCs) 

luas dalam berbagai 

menggunakanseratpendek, 

partikulitmaupunlaminat. Teknik yang digunakan 

AMCs bergantung 

 yang di pilih, 

jenis matrik apakah 

cair, padat atau gas 

penguat. Setelah proses 

kelebihan dan 

dengan perhitungan 

massa yang ringan 

 terhadap korosi, 

listrik yang tergolong baik. 

angatluasdiberbagaikehidu

. Alumina adalah 

dalam proses elektrolisa 

dengan keseimbangan 

iometri, yang banyaknya hingga 1,89 Kg dalam 

lainnya adalah untuk 

, abrasive, danseratkeramik. 

dalam senyawa 

kanmelalui proses 

x H2O) proses 

Bahan Whisker SiC 

penguat bahanlogam[5]. 

Bahaninimemilikikekerasan yang hamper sama 

seperti intan, oleh sebab itu 

sangat baik dalam penggunakan

tahan pada suhu tinggi, oleh alas an

dikunakan untuk penguat komponen yang terbuat

dari keramik dimana harus 

sangat tinggi[6].  

 

2.1. PengujianSpesimenBahan Al/(SiCw+Al

Sifat karakteristik material bahan 

Al/(SiCw+Al2O3) yang akan

kekerasan, dan menganalisa struktur mikro 

mengunakan alatScanning Electron Microscope 

(SEM). 
 

A. Uji Kekerasan 

Kekerasanadalahketahanansebuah material 

bahanteknikterhadappenetrasiataudeformasi.

pengujianinimenggunakanmetode

hardnesssecaraumumalat yang 

hardness tester terbuatdariintan (diamond) 

berbentukpiramid. 

Sudutdiantarapermukaanpiramid
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.SkematikPengujianKekerasan

 

Rentang kekuatan yang berbeda

menentukan standar penguji

 

-ASTM E-384 untukrentangmikro (10

-ASTM E-92 untukrentangmakro (1

-ISO 6507 untukrentangmikrodanmakro

 

Dimananilaipengujiankekerasandapat di 

caridenganrumus : 

 

VHN = 1,854
�

�����

………………(1)

 

Dengan : 

 dmean=  d1+ d2  

 VHN        =  VikersHardness 

    P                     =  Pembebanan

   d1,=  Panjang Diagonal 1

d2=  Panjang Diagonal 2 

 

B. Scanning Electron Microscope (SEM)

 Scanning Electron Microscope (SEM)

adalahalatmikroskop elektron yang banyak 

digunakan untuk menga

material. SEM juga dapat digunakan untuk 
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 pemilihn bahan SiCw 

penggunakan pahat bubut karena 

alas an tersebut banyak 

komponen yang terbuat 

 memiliki suhu oprasi 

SpesimenBahan Al/(SiCw+Al2O3) 

karakteristik material bahan 

 dicari adalah : nilai 

analisa struktur mikro 

Scanning Electron Microscope 

Kekerasanadalahketahanansebuah material 

bahanteknikterhadappenetrasiataudeformasi.Pada

engujianinimenggunakanmetodeVickers 

secaraumumalat yang digunakan micro 

tester terbuatdariintan (diamond) 

Sudutdiantarapermukaanpiramidα = 136
o  

SkematikPengujianKekerasan 

kekuatan yang berbeda dalam 

pengujian kekerasan adalah: 

384 untukrentangmikro (10-1000 gr) 

92 untukrentangmakro (1-100 kg) 

ISO 6507 untukrentangmikrodanmakro 

Dimananilaipengujiankekerasandapat di 

………………(1) 

ardness Number 

Pembebanan (kgf) 

=  Panjang Diagonal 1 

Scanning Electron Microscope (SEM) 

Scanning Electron Microscope (SEM) 

mikroskop elektron yang banyak 

nganalisapada permukaan 

juga dapat digunakan untuk 
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menganalisa data kristalografi

sehingga padapenelitiandapat dikembangkan 

untuk menentukan elemen ata

kerjaalatSEM  dimanaterdapat

elektron digunakan secara simultan. Satu 

spesimen digunakan untuk menguji kemudian

strike yang lain adalah Cathode Ray Tube 

(CRT) memberi tampilanke

menggunakan prinsip scanning

elektron di arahkan titik ke titik pada objek. 

Gerakan berkas elektron dari satu titik ke titik 

yang lain pada suatu daerah objek seperti

gerakan membaca [7]. 

 

Gambar 2. AlatUjiSEM

3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode 

eksperimental dimana untuk pengambilan data, 

penelitian dilakukan di laboratoriu

karakteristik yaitu : uji kekerasan 

mikro dengan scaning electron microscope

(SEM)Pada pengujian ini variabel yang di tentukan 

adalah Komposit matrik alumunium dengan pengua

SiCw dan Al2O3 dengan fraksi berat (wt%) yaitu 

komposisi 60% :40% dan 70% : 30%

 

4.   Hasil dan Pembahasan 

 

Hasilpenelitiandidapatkansetelahmelakukanselu

ruh proses pembuatanspesimen material 

Al/(SiCw+Al2O3). Diawali dari

serbukaluminium (Al) yang ditambahkan Silicon 

Carbon Whisker (SiCw) dan Alumina (Al

sebagaipenguat. Kemudian dimasukan

cetakanberbentuksilinderberukurantinggi 1 cm dan 

diameter 1cm, dikompaksi dengan

Dilanjutkan dengan proses sintering kedalam

pemanas selama 6 jam bertemperature 450

darinilaikekerasandidapatkanmelalui

an yang telahditentukan.  

 

4.1 Hasil Pengujian Kekerasan  

Pengujian kekerasan dilakukan

variable gayapembebanan 3 kg, selama 10 

detikterhadapbendauji material komposit whisker Al

(SiCw + Al2O3) Maka di dapat nilai

pengujian kekerasansesuaipadatabel 1.
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menganalisa data kristalografipada material, 

dapat dikembangkan 

untuk menentukan elemen atau senyawa. Cara 

terdapat dua sinar 

elektron digunakan secara simultan. Satu strike 

spesimen digunakan untuk menguji kemudian 

Cathode Ray Tube 

ke gambar. SEM 

scanning, artinya berkas 

titik ke titik pada objek. 

Gerakan berkas elektron dari satu titik ke titik 

da suatu daerah objek seperti 

 

SEM 

yang digunakan adalah metode 

pengambilan data, 

penelitian dilakukan di laboratorium meliputi uji 

karakteristik yaitu : uji kekerasan dan pengamatan 

scaning electron microscope 

Pada pengujian ini variabel yang di tentukan 

adalah Komposit matrik alumunium dengan penguat 

dengan fraksi berat (wt%) yaitu 

mposisi 60% :40% dan 70% : 30%. 

Hasilpenelitiandidapatkansetelahmelakukanselu

ruh proses pembuatanspesimen material 

dari pencampuran 

serbukaluminium (Al) yang ditambahkan Silicon 

(SiCw) dan Alumina (Al2O3) 

dimasukan kedalam 

ukurantinggi 1 cm dan 

dengan beban 25 kN. 

ntering kedalam tungku 

temperature 450
o
C. Hasil 

kanmelaluiprosedurpenguji

dilakukan menggunakan 

variable gayapembebanan 3 kg, selama 10 – 20 

detikterhadapbendauji material komposit whisker Al-

nilai keseluruhan 

suaipadatabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Kekerasan 

 

 Perbedaan Nilai VHN di setiap komposisi 

bahan, lebih jelas dapat di lihat pada gambar 
 
 

 

 

Gambar 2.Grafik Hubungan Persentase Penguat 

SiCw/Al2O3 dengan Kekerasan (VHN)

 

 Berdasarkanhasilpengujian

telahdilakukan, nilaikekerasan paling rendah

padavariasikomposisidenganpersentase Al 70, SiCw 

21, Al2O3 9% yang menunjukkannilaisebesar 32,525 

VHN. Hal inidisebabkanolehpengaruhbahan Alumina 

denganpersentase yang paling besardiantara 8 

spesimenlainya. Diketahui bahwa

kekerasan dari penelitian ini karena

alumina yang digantikan 

persentase bahan silikoncarbida whisker pada

variasi komposisi spesimen, nilai

semakin meningkat. Padatabel 4.1 terliahat

kekerasan paling tinggi

variasikomposisidenganpersentase Al 60, SiCw 40, 

Al2O3 0% yang menunjukkannilaisebesar 46,327 

VHN, specimen ini memiliki

persentasebahansilikon carbide 
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Perbedaan Nilai VHN di setiap komposisi 

s dapat di lihat pada gambar 2. 

 

Grafik Hubungan Persentase Penguat 

dengan Kekerasan (VHN) 

Berdasarkanhasilpengujian kekerasan yang 

telahdilakukan, nilaikekerasan paling rendah terdapat 

padavariasikomposisidenganpersentase Al 70, SiCw 

9% yang menunjukkannilaisebesar 32,525 

VHN. Hal inidisebabkanolehpengaruhbahan Alumina 

denganpersentase yang paling besardiantara 8 

bahwa peningkatnya nilai 

karena persentasebahan 

 dengan ditambahnya 

silikoncarbida whisker pada setiap 

spesimen, nilai kekerasan akan 

meningkat. Padatabel 4.1 terliahat nilai 

kekerasan paling tinggi terdapat pada 

variasikomposisidenganpersentase Al 60, SiCw 40, 

kannilaisebesar 46,327 

memiliki kandungan 

on carbide whisker paling besar. 
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4.2 Hasil Pengamatan Scanning Electron 

Microscope (SEM) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.Hasil pengmatan SEM pada permukaan 

spesimen dengan persentasi bahan Al 60%, 

40%, Al2O3 0% gambar(a) pem

gambar(b) pembesaran 5000                                     

Sumber : Laboratorium Central Teknik Mesin 

Brawijaya 

 

Gambar 4. Hasil pengmatan SEM padapermukaan 

specimen dengan persentasibahan Al 70%, SiCw 

21%, Al2O3 9% gambar(a), pembesaran 1000, 

gambar(b) pembesaran 5000                                    

Sumber : Laboratorium Central Teknik Mesin 

Brawijaya 

 

 Berdasarkanhasilpengamatanmenggunakan

ning Electron Microscope (SEM), membuktikan

danmenguatkanhasildaripengujian yang dilakukan

sebelumnya. Bahwavariasibahan Al 60%, SiCw 40% 

dan Al2O3 0% memilikikandunganSiCw yang lebih 

solid danmudahterlihatkandungantersebutmelaluifoto 

SEMhalinidiperlihatkanpadagambar 2

kali pembesarandari 250x,500x,1000x hingga yang 

terakhirpembesaran 5000x. berbandingterbalik

denganvariasibahan Al 70%, SiCw 21%, dan Al

9% yangmendominasipenampakanbahan

dansulituntukmenemukankandunganSiCw

ihatkanpadagambar 4 baik itumelaluipembesaran 

250x, 500x,1000x hingga yang terakhirpembesaran 

5000x.  

 

5. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diambildalam

bahwapenambahanpenguatSilikonCarbida Whisker

(SiCw) yang lebihbesar dibandingkan Alumina 

terhadanujikekerasandapatmeningkatkannilaikekeras

anpadaspesimenuji. Komposisipersentasebahan Al 

60%, SiCw 40 %, Al2O3 0% memilikinilaikekerasn 

paling tinggidengannilaisebesar 46,327 VHN. 

Sedangkan nilaikekerasan paling rendahpada

komposisibahan Al 70, SiCw 21, Al
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Scanning Electron 

 

engmatan SEM pada permukaan 

imen dengan persentasi bahan Al 60%, SiCw 

0% gambar(a) pembesaran 1000, 

gambar(b) pembesaran 5000                                      

Sumber : Laboratorium Central Teknik Mesin 

 
Hasil pengmatan SEM padapermukaan 

specimen dengan persentasibahan Al 70%, SiCw 

(a), pembesaran 1000, 

gambar(b) pembesaran 5000                                     

Sumber : Laboratorium Central Teknik Mesin 

BerdasarkanhasilpengamatanmenggunakanScan

(SEM), membuktikan 

danmenguatkanhasildaripengujian yang dilakukan 

sebelumnya. Bahwavariasibahan Al 60%, SiCw 40% 

kandunganSiCw yang lebih 

solid danmudahterlihatkandungantersebutmelaluifoto 

nidiperlihatkanpadagambar 2baikitupada 4 

kali pembesarandari 250x,500x,1000x hingga yang 

terakhirpembesaran 5000x. berbandingterbalik 

denganvariasibahan Al 70%, SiCw 21%, dan Al2O3 

mendominasipenampakanbahan alumina 

kandunganSiCwhalinidiperl

melaluipembesaran 

yang terakhirpembesaran 

Kesimpulan yang diambildalam penelitian ini 

SilikonCarbida Whisker 

dibandingkan Alumina 

terhadanujikekerasandapatmeningkatkannilaikekeras

anpadaspesimenuji. Komposisipersentasebahan Al 

0% memilikinilaikekerasn 

paling tinggidengannilaisebesar 46,327 VHN. 

aling rendahpada 

komposisibahan Al 70, SiCw 21, Al2O39% dengan 

nilai 31,192VHN. Pada 

persentase bahan Al 60, SiCw 40, Al

tamapak pada pengamatan

Microscope (SEM) memliki 

sedikit. Berbanding terbalik

persentasebahan Al 70 %, SiCw 21, Al

tampakpadapengamatan SEM memiliki

goresanataupengikisan paling tinggi di antara 7 

spesimenlainnya. 
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